
Homok 870 cm3 Halmaz-
víztartalma térfogatú sűrűség

edényben
mért tömeg

[tömeg%] [g] [kg/m3]
0 1355 1557
2 996 1145
4 947 1089
6 968 1113
8 1019 1171

A laza homok halmazsűrűsége a víztartalom függvényében 
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Homok 870 cm3 térfogatú edényben mért tömege, g

Homok számított halmazsűrűsége, kg/m3

http://www.betonopus.hu/notesz/kutyanyelv/kutyanyelv.htm

