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http://www.betonopus.hu/notesz/noniusz/noniusz.pdf
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Mikrométer csavaros vastagságmérő



4
Mikrométer csavaros vastagságmérő
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Mikrométer csavar
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Mikrométer leolvasóberendezés



7Indikátor óra (mérőóra)
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Amsler-Wetzlar-féle zsugorodásmérő készülék
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Amsler-Wetzlar-féle zsugorodásmérő készülék
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Amsler-Wetzlar-féle zsugorodásmérő készülék
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100·100·515 mm méretű betonhasáb
Amsler-Wetzlar-féle
zsugorodásmérő készülékhez

1000
515
0o% ×
-

= tLLε
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Graf – Kaufmann-féle készülék



13Demec készülék
L0 = 200,66 mm
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Demec készülék
L0 = 200,66 mm
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Demec készülék
L0 = 200,66 mm
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Demec készülék
L0 = 200,66 mm
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Demec készülék
L0 = 200,66 mm
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Kétórás nyúlásmérő
alkalmazása

hőtágulásméréshez

A hőtágulásmérésről
itt lehet bővebben olvasni

http://www.betonopus.hu/notesz/kutyanyelv/hotagulas.pdf
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Nyúlásmérő bélyeg

A beton zsugorodásáról és
repedéséről itt lehet

bővebben olvasni

http://www.betonopus.hu/notesz/kutyanyelv/zsugorodas.pdf
http://www.betonopus.hu/notesz/kutyanyelv/kutyanyelv.htm

