
m.kp joule 1 joule = 1 m.N
-20 0,9 9 1 joule = 0,1 m.kp

+ 22 1,8 18 10 joule =1 m.kp
+ 100 3,1 31

Hőmérséklet
oC

Felhasznált ütőmunka

Bemetszett acél próbatest ütőmunka vizsgálata Charpy kalapáccsal

Ütőmunka az acél próbatest hőmérsékletének 
függvényében
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http://www.betonopus.hu/notesz/kutyanyelv/kutyanyelv.htm

